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SERTIFIKAT ANALISIS

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Terakreditasi No. LP-641-IDN tgl. 16 Februari 2017

Dibuat untuk : PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia
Certified for

Jenis contoh : Pasir

Type of sample

Asal contoh : Jambi

Origin of sample

Jumlah contoh : 1 (satu)

Amount of sample

Nomor laboratorium : 1470/2018
Laboratory number

Contoh diterima : 22-03-2018
Sample received on

Hasil analisis :
Analysis results

Nomor Lab. 1470/2018

Metode
Kode Contoh Pasir Jambi
SiO, % 84,60 SNI 13-6668-2002
ALO; % 7,49 SNI 13-6668-2002
Fe:Os % 4,10 SNI 13-6668-2002

Keterangan: - Contoh dianalisis dari bahan kering (pada suhu 100-105°C)

[ah Alamanda, A.Md
31130 200604 2 001

Catatan : 1. Hasil pengujian/analisis ini hanya berlaku untuk contoh yang diuiji

Notes The analysis result are valid only for the tested samples

2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak (digandakan) tanpa izin dari Manajer Teknis

The certificate cannot be reproduced without a written permission from the Technical Manager



