Laboratorium Pengujian tekMIRA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA
J1. Jenderal Sudirman 623 Bandung - 40211

Telepon : (022) 6030483  Faksimile :

(022) 6003373 e- mail : lab_uji@tekMIRA.esdm.go.id

F 413.3

SERTIFIKAT ANALISIS
(CERTIFICATE OF ANALYSIS)

Nomor / Number :1270/LBB/IX/2016

Dibuat untuk /
Certified for

Tanggal / Date : 21 September 2016

PT. SCG Light Weight Concrate Indonesia
Karawang

Jenis contoh / Cangkang Kelapa Sawit
Type of Sample
Sifat / Kondisi Barang yang diuji / -
Description of sample
Asal contoh .
Origin of sample
Jumlah contoh / 5 (lima)
Amount of sample
Nomor Laboratorium / 5597-5601/2016
Laboratory Number
Contoh diterima tanggal / 16 September 2016
Sample received on
Waktu pelaksanaan pengujian / 16 September 2016
Date of testing
HASIL ANALISIS / ANALYSIS RESULT :
No. No. Lab Tanda Contoh Nilai Kalor Kotor
No. Lab No. Sample marks Gross Calorific Value
cal/g, adb

ol 5597/2016 | Samca 4.234

2, 5598/2016 | Swastika 1 4.243

2. 5599/2016 | Swastika 2 4.261

4. 5600/2016 | Bengkulu 4.866

5. 5601/2016 Bengkulu 1 4 351

»\Gﬂ Ty Tek
P \: ‘ @Mana]er eknis /

F-"‘H
51 Ehe \f:gﬁs Batubara,

1 &é‘fl s
Catatan : 1. Hasil penqujian/analisis ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji

The analysis result are valid only for the tested samples
2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak (digandakan) tanpa izin dari Manajer Teknis

Notes

The certificate cannot be reproduced without a written permission from the Technical Manager



