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SERTIFIKAT ANALISIS
CERTIFICATE OF ANALYSIS
Dibuat untuk : PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia
Certified for
Jenis contoh : Fly Ash
Type of sample
Asal contoh s -
Origin of sample
Jumlah contoh : 1 (satu)
Amount of sample
Nomor laboratorium : 1709/2019
Laboratory number
Contoh diterima : 06-03-2019
Sample received on
Hasil analisis
Analysis results
Nomor Lab. 170972019 Mistiod
Kode Contoh Fly Ash i
510, % 1,60 Gravimetri
ALO; % 1,39 AAS
Fe: Oz % 0,36 AAS
K-0 % 0,18 AAS
Na:0 % | 3,01 AAS
MgO % 1,27 AAS
Ni % 0,025 AAS
[LOI % 49,66 Gravimetri
S0, % 3,20 Gravimetri
Keterangan : -~ Contoh dianalisis dari bahan kermg (dlpanaskan pada suhu
SN No di

Catatan : 1. Hasil penqujian/analisis ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji

Notes The analysis result are valid only for the tested samples

2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak (digandakan) tanpa izin dari Manajer Teknis

The certificate cannot be reproduced without a written permission from the Technical Manager



